KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Szybka masa szpachlowa

UZIN NC 172 Bi-Turbo

Niwelujaca, cementowa masa szpachlowa z efektem Level Plus osiggajaca bardzo szybko gotowosc do uktadania, o szerokim
zastosowaniu, przeznaczona do szpachlowania prawie wszystkich rodzajéw podtozy w dowolnym zakresie grubosci warstwy

Zakres zastosowania:

Specjalna masa cementowa opracowana w technologii z uzyciem
wysokiej jakosci plastyfikatoréw przeznaczona do przygotowania
réwnych, chtonnych powierzchni, ktére po krétkim czasie gotowe
s do uktadania wyktadzin podtogowych wszystkich rodzajow
tekstylnych i elastycznych.

Na te wysoko uszlachetniong mase szpachlowa mozna wchodzic¢
po ok. 60 minutach. Wiekszos¢ wyktadzin mozna uktadac, gdy jest
mozliwe wchodzenie na podtoze a zatem w tym przypadku po
ok. 60 minutach. Dzieki bardzo szybkiemu schnieciu masy catos¢
prac renowacyjnych mozna wykonac nawet w ciggu jednego dnia.
Masa posiada bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe i moze
by¢ stosowana bez ograniczenia grubosci warstwy w obszarach
narazonych na wysokie obcigzenia mechaniczne. Mozliwe jest
podawanie za pomocg pompy. Do stosowania tylko wewnatrz
pomieszczen.

Nadaje sie do:

» szybkiego uktadania m. in. wszystkich rodzajéw wyktadzin
tekstylnych, wyktadzin PCV/CV, PCV- Design, linoleum,
wyktadzin kauczukowych w rolkach i ptytkach oraz oktadzin
z ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego

» uktadania parkietu, korka, wyktadzin polyolefinowych
i poliuretanowych po pozostawieniu masy do wyschniecia na
okoto 12 godzin

» stosowania w warunkach duzego obcigzenia w pomieszczeniach
rzemieslniczych i przemystowych

» stosowania pod odpowiednie wyktadziny w korytarzach, gdzie
poruszaja sie wozki transportowe powodujace nacisk do 50
N/mm?

» stosowania na wodnym ogrzewaniu podtogowym

» pod obcigzenia krzestami biurowymi na kétkach wg DIN EN 12
529

» pod obcigzenia wozkami widtowymi
» jako komponent systemu szybkiego budowania
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Sktad: specjalne cementy, kruszywa mineralne, kopolimery
polioctanu winylu, plastyfikatory i dodatki.

Bardzo szybko osigga gotowos¢ do uktadania wyktadzin
Wiaze hydraulicznie

W fazie poczatkowej mase mozna doskonale szlifowac

Bardzo gtadka powierzchnia

tatwiejsze rozprowadzanie kleju

Zuzycie kleju mniejsze nawet o 10 %

GISCODE ZP 1/ niewielka zawarto$¢ chromianéw

EMICODE EC 1 R/bardzo niska emisyjnos¢
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Dane techniczne:

Rodzaj opakowania: worek papierowy

Wielkos¢ opakowania: 25 kg

Okres przechowywania: 6 miesiecy
6 - 6,5 litdw na worek 25 kg

Kolor: ciemnoszary

Potrzebna ilos¢ wody:

Zuzycie: ok. 1,3 kg/m? na warstwe grubosci T mm

Temperatura obroébki:
Czas obrobki:

Mozliwos¢ wchodzenia:

min. 10°C na podtozu

max. 15 minut*

po 60 minutach*

Mozliwos¢ uktadania
wyktadziny:

w zaleznosci od gotowosci do
wchodzenia od 60 minut*

Mozliwos¢ uktadania
parkietu, korka, wyktadzin
polyolefinowych i
poliuretanowych:

po 12 godzinach*

* W temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % oraz temperaturze podtoza
18°C. Patrz réwniez ,,Obrébka, punkt Gotowos¢ do uktadania”.
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Zastosowanie:

Nadaje si¢ do stosowania na:

p» starych podtozach wymagajacych naprawy, np. na szczelnie
przywierajacych, wodoodpornych warstwach kleju na bazie
zywicy syntetycznej, neoprenu, warstwach klejéw bitumicznych
lub dyspersyjnych

» nowych ptytach wiérowych V 100 lub ptytach OSB — gdy sa
mocno przykrecone

» nowych jastrychach z asfaltu lanego*

» chtonnych podtozach, np. jastrychach
jastrychach anhydrytowych lub betonie

» starym lastriko, oktadzinach z ptytek ceramicznych i kamienia
naturalnego

» starychjastrychachzasfaltulanego™* oraz nabetonie asfaltowym
drobnoziarnistym i jastrychach bitumicznych naktadanych na
zimno w celu utworzenia dobrze przyczepnej warstwy

cementowych,

*Do maks. 3 mm grubosci warstwy.

Zalety produktu / wtasciwosci:

Dzigki zastosowaniu nowej kombinacji surowcéw powstaje Efekt
Level Plus. Masa zyskuje doskonata rozptywnos¢, bardzo gtadka
powierzchnig, ktéra ma jednorodny wyglad. Zuzycie kleju przy
wykonywaniu dalszych prac zostaje zmniejszone, a klej daje
sie teraz bez trudu rozprowadza¢ na bardzo chtonnej masie
szpachlowej. Przy uktadaniu wyktadzin elastycznych powierzch-
nia utozonej wyktadziny podtogowej sprawia wrazenie jeszcze
gtadszej i rowniejszej.

Masa posiada bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe,
charakteryzuje sie¢ niewielkim skurczem podczas wigzania i moze
by¢ stosowana bez ograniczenia grubosci naktadanej warstwy
w obszarach narazonych na bardzo duze obcigzenia mechaniczne.
Posiada doskonata przyczepnos¢ do wielu podtozy. Zastosowanie
tego specjalnego produktu podczas prowadzenia szybkich re-
montéw pozwala na zmniejszenie kosztow catej inwestycji.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, stabilne, suche, bez spekan, czyste
i wolne od substancji, mogacych zmniejsza¢ przyczepnosc¢
(zabrudzenia, oleje, ttuste plamy). Jastrychy anhydrytowe nalezy
przeszlifowac i odkurzy¢. Czynnos$¢ te powinna wykonac¢ firma
uktadajaca jastrych w ramach obrébki powykonawczej lub firma
uktadajaca podtoge, traktujac to jako ptatna ustuge dodatkowa.
Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowiazujace normy
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchyler od norm
nalezy zgtosi¢ zastrzezenia.

Warstwy mogace ostabi¢ przyczepnos¢ do podtoza i odspojone
fragmenty powierzchni, np. srodki antyadhezyjne, odspojone
pozostatosci klejow, mas szpachlowych, wyktadzin lub powtok
malarskich itp. nalezy starannie usuna¢ np. poprzez szczot-
kowanie, szlifowanie, frezowanie lub srutowanie. Po wyko-
naniu tych czynnosci powierzchnie nalezy doktadnie odkurzyc.
W zaleznosci do rodzaju i jakosci podtoza, wybra¢ do gruntow-
ania odpowiedni srodek gruntujacy z palety produktéw UZIN.
Naniesiony srodek gruntujacy nalezy pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.

Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w kartach technicznych sto-
sowanych produktow.

Obrébka:

1. Do czystego pojemnika wla¢ 6,0 - 6,5 litra zimnej, czystej wody.
Zawartos¢ opakowania (25 kg) wsypac silnie mieszajac i mieszac
do uzyskania gestoptynnej, jednorodnej masy bez grudek. Naj-
lepiej uzy¢ tutaj mieszadta do mas szpachlowych firmy UZIN
z odpowiednia koricowka.

it

Mase wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ réwnomiernie za
pomoca gtadkiej kielni lub rakli do duzych powierzchni firmy
UZIN. Przy grubszych warstwach lub w przypadku sto-
sowania rakli mozna jeszcze dodatkowo poprawi¢ jakos¢
powierzchni poprzez odpowietrzenie jej za pomoca kol-
czastego watka odpowietrzajagcego UZIN. Zadang grubos¢
warstwy nalezy nanies¢ w miare mozliwosci w jednym cyklu
roboczym.

3. Nieznaczne nieréwnosci (ziarna piasku, zadziory,) mozna w ra-
zie potrzeby zeskroba¢ szpachelka. Masa dobrze nadaje sie do
szlifowania po uptywie 2,5 - 4 godzin od zakoriczenia szpachlo-
wania.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach i skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodnos¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkdw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jakos¢ wykonanej pracy zalezy wiec od
fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz od doboru przez Paristwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykonac probe lub zasiegnac
porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem si¢ niniejszej karty technicznej produktu traca waznos¢

wszystkie poprzednie karty techniczne produktu.
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Gotowos¢ do uktadania:

Wyktadziny podtogowe Gotowos¢ do uktadania:*
Wyktadziny tekstylne od 60 minut
Wyktadziny elfastyczn.e, np. PCV, linoleum, od 60 minut
kauczuk, ptytki ceramiczne
Parkiet, korek, wyktadziny polyolefinowe 12 godzin
i poliuretanowe

* W temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej 65 % oraz tem-
peraturze podtoza 18°C.

Gotowos¢ do uktadania nie zalezy od grubosci naktadanej
warstwy, ale w duzym stopniu zalezy od warunkéw klimatycznych
panujacych na budowie.

Zuzycie:
Grubos¢ warstwy | Zuzycie Worek 25 kg starcza na ok.
Tmm 1,3 kg/m? 19 m?
3mm 3,9 kg/m? 6 m?
10 mm 13,0 kg/m? 2m?

Praktyczna wskazéwka:

Zdolnos¢ wsigkania mas szpachlowych

UZIN NC 172
Bi-Turbo

UZIN NC 172
stara masa

zwykte szybkie
masy szpachlowe

Wsigkliwos¢ masy UZIN NC 172 Bi-Turbo jest dwa razy wieksza
niz w przypadku zwyktych mas szpachlowych. Czas wstepnego
odparowania kleju przy uktadaniu wyktadzin zacznie sie
zmniejsza. Dzieki temu rzemieslnik uktadajacy wierzchnig warstwe
wyktadziny pracuje znacznie szybciej, a powierzchnia utozonej
wyktadziny podtogowe] jest bardzo gtadka i sprawia wrazenie
réwne;j.

Wazne wskazowki:

» Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym
miejscu zachowuje trwatos¢ przez 6 miesiecy. Napoczete
opakowania nalezy szczelnie zamkna¢, a ich zawartosc szybko
zuzyc.

» Najlepsze warunki do obrobki to temperatura 20 - 22°C
i wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie tem-
peratury, wysoka wilgotno$¢ powietrza oraz duza grubos¢
warstwy spowalniaja, natomiast wysokie temperatury
i niska wilgotnos$¢ powietrza przyspieszaja proces wigzania
i schnigciamasy oraz gotowosc¢ do dalszych prac podtogowych.
Latem produkt nalezy przechowywac¢ w chtodnym miejscu
oraz stosowac do mieszania zimng wode.

» Dylatacje skurczowe i konstrukcyjne i przyscienne nalezy
uwzgledni¢ na wylewanej powierzchni. W razie potrze-
by mozna oddzieli¢ pionowe elementy budynku tasmami
dylatacyjnymi UZIN, aby zapobiec wejsciu masy do fug
potaczeniowych. Przy warstwach o grubosci powyzej 5 mm
uzycie tasm dylatacyjnych jest z reguty konieczne.

» Do podawania mechanicznego nalezy stosowa¢ pompy
slimakowe o pracy ciagtej np. typu m-tec duo mix, P.FT.-
Monojet itp.

» Pod obcigzenia krzestami biurowymi na rolkach wymagana
jest warstwa o grubosci minimum 1 mm, natomiast pod
obciagzenia wozkami widtowymi warstwa o grubosci minimum
3 mm. Na niechtonnych podtozach np. starych jastrychach
z zamknieta wodoodporng warstwa kleju szpachlowac na
grubos¢ 2 — 3 mm.

» Jezeli wymagane bedzie nanoszenie w dwoch warstwach,
druga warstwe najlepiej naktada¢ na jeszcze wilgotna
poprzednia warstwe, gdy tylko bedzie mozna po niej chodzi¢.
W przeciwnym wypadku mase pozostawic¢ do wyschniecia na
6 godzin, a nastepnie zagruntowac preparatem gruntujagcym
UZIN PE 360 i po jego wyschnieciu (1 godzina*) nanies¢ kolejna
warstwe. Naniesiona druga warstwa nie moze przekroczy¢
grubosci warstwy pierwszej.

» W wypadku warstw o grubosciach przekraczajgcych 10 mm
nalezy doda¢ do masy do 50% piasku kwarcowego UZIN
Strecksand o frakcji 1 — 2,5 mm (tzn.12,5 kg piasku / worek
masy).

» W przypadku wylewania warstw o grubosci powyzej 10 mm
na podtozach wrazliwych na dziatanie wilgoci (jastrychach
anhydrytowych) lub podtozach watpliwej jakosci (np. pokry-
tych resztkami starego kleju) nalezy wczesniej zastosowac
preparaty gruntujace na bazie zywic epoksydowych, jak np.
UZIN PE 460,a nastepnie posypac¢ powierzchnie piaskiem
kwarcowym.

» W przypadku szpachlowania jastrychéw z asfaltu lanego,
ptyt wiérowych V 100, ptyt OSB lub jastrychéw z reszt-
kami starego kleju mozna stosowac¢ warstwy o maksymal-
nej grubosci do 3 mm. W przypadku starszych jastrychéw
lub wiekszych grubosciach warstw nalezy zastosowac masy
szpachlowe na bazie gipsu jak np. UZIN NC 110 lub UZIN
NC 115.

» Nie stosowa¢ na zewnatrz pomieszczen lub w obszarach
wilgotnych.
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» Swiezo przeszpachlowana powierzchnie nalezy chroni¢
przed przeciaggami, dziataniem storica i wysokich temperatur.
Warstwy szpachli cementowe] potozonej na miekkich lub
klejacych sie podtozach maja sktonnos¢ do tworzenia spekan.
Z tego powodu, takiego rodzaju miekkie i klejace sie warstwy
nalezy wczedniej usung¢. Zbyt dtugie pozostawienie
nie przykrytej wyktadzing warstwy masy szpachlowej
sprzyja tworzeniu sie spekan i dlatego nalezy tego unika¢

» Masy szpachlowej nie nalezy uzytkowac jak jastrychéw lub
podtég uzytkowych, zawsze nalezy nanie$¢ jeszcze wyktadzine
wierzchnia / powtoke ochronng

Ochrona pracy i srodowiska:

Zawiera cement, niska zawartos¢ chromianéw wg Dyrektywy 2003/53/EG
- GISCODE ZP 1. Cement pod wptywem wilgoci reaguje silnie alkalicznie,
dlatego nalezy unika¢ kontaktu ze skdérg i oczami, w razie potrzeby
natychmiast przeptukac¢ woda. Przy podraznieniu skéryikontakcie zoczami
skonsultowac sie z lekarzem. Podczas pracy z produktem nalezy zatozy¢
rekawice ochronne. Na czas mieszania zatozy¢ maske przeciwpytowa.
W stwardniatym, zaschnigtym stanie nie budzi zastrzezen pod wzgledem
fizjologicznym i ekologicznym.

EMICODE EC 1 - ,Bardzo niska emisyjnos¢” — produkt sprawdzony
i sklasyfikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Wedtug
aktualnie obowigzujgcego stanu wiedzy nie wykazuje zadnej istotnej
emisji formaldehydu, substancji szkodliwych, czy innych organicznych
substancji lotnych (VOC). Podstawowym warunkiem zachowania
jak najlepszej jakosci powietrza w pomieszczeniu po wykonaniu prac
podtogowych jest przestrzeganie okreslonych norma warunkéw pracy
podczas uktadania, suche podtoze oraz wtasciwy dobdr Srodkow
gruntujacych i mas szpachlowych.

Usuwanie odpadéw:

Nie wylewa¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Doktadnie opréznione
puste opakowania papierowe moga by¢ powtdrnie przerobione
w procesie recyklingu / Resztki produktu nalezy zebra¢, wymieszac
z woda, pozostawi¢ do zwigzania. Stwardniate resztki produktu stanowia
odpad budowlany.
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Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach i skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodnos¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkdw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jakos¢ wykonanej pracy zalezy wiec od
fachowej oceny warunkéw panujacych na budowie oraz od doboru przez Paristwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykonac probe lub zasiegnac
porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem si¢ niniejszej karty technicznej produktu tracg waznos¢

wszystkie poprzednie karty techniczne produktu.



